



    
    
        
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
        
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    




    
        
            
                
                    
                    
                        Manuals Directory
                        PDFmanuales.com - Directorio de manuales y tutoriales
                    

                

                
                    
                        
                        Buscar 
                    

                

            

        
    
    
        
    
        
            
    
        Directorio
        
        




                Marcas
                
                

                Tweco manuales
                
                

                Equipo
                
                

                211i Thermal Arc Fabricator
                
                

                                Manual
            
        
    

        
    
        

            
            
                06 técnica de soldadura básica tig (gtaw), Técnica de soldadura básica tig (gtaw) -21, Fabricator 211i – Tweco 211i Thermal Arc Fabricator Manual del usuario

                Página 73

            


            

            
            
                	Modo Text 
	Original 


                
                    
                        

                            
                                
                                    
                                        	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                    


                                


                                
                                
                                
                            

                            
                                
                                    Advertising
                                    
                                        



                                    

                                

                                
                                    
                                        


[image: background image]
 

FABRICATOR 211i

Manual 0-5157LS 

 4-21 

GUÍA DE SOLDADURA BÁSICA

FALLA

CAUSA

SOLUCIÓN

7 Se produce el agrie-

tamiento del metal 

de soldadura tan 

pronto comienza la 

solidificación

A Rigidez de la junta.

A Rediseño para aliviar la junta de soldadura de las fuertes 

tensiones o usar electrodos resistentes al agrietamiento.

B Espesor insuficiente de la 

garganta.

B Recorrido un poco más lento para permitir una mejor forma-

ción de la garganta.

C La corriente de la soldadura es 

demasiado alta.

C Reduzca la corriente de la soldadura.

Electrodo 

no limpiado 

ni inexacto

Falta de fusión 

entre recorridos

Falta de fusión en la raíz

Art # A-05868LS_AC

 Figura 4-39: Ejemplo de inclusión de escoria

8 El electrodo reves-

tido es difícil de des-

plazar con diferentes 

arcos cuando se 

realiza la soldadura

El electrodo revestido que se 

utiliza no es adecuado para usar 

con esta máquina.

Utilice los electrodos revestidos E6013 o E7018 para acero o 

los electrodos revestidos de acero inoxidable serie 300 para 

ese acero inoxidable.

Tabla 4-6: Corrección de fallas de la soldadura del metal en modo STICK (SMAW)

4.06 Técnica de soldadura básica TIG (GTAW)

La soldadura por arco con electrodo de tungsteno (GTAW) o de tungsteno y gas inerte (TIG) como se denomina co-

múnmente, es un proceso de soldadura en el cual la fusión se produce por un arco eléctrico que se establece entre un 

electrodo de tungsteno (no consumible) y la pieza de trabajo. Se obtiene la protección a partir de un gas de protección 

de grado soldadura o una mezcla de gases de protección de grado soldadura que por lo general se basa en el argón. 

También puede añadirse manualmente un metal de relleno en algunas circunstancias, que dependen de la aplicación 

de soldadura.

Soldaduras elaboradas con

o sin adición de metal de relleno

La pieza de trabajo

puede ser cualquier

metal comercial

El cuerpo de la boquilla de

gas puede ser de cerámica,

metal de alto impacto

o enfriado por agua

El gas inerte protege el

electrodo y el pozo de

soldadura

Electrodo de

tungsteno

no consumible

Art # A-10369LS

Figura 4-38: Esquema de la aplicación de la soldadura TIG (GTAW)
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